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INSTRUKCIJA ROZLADUNKU I SKLtADOWANIA PLYT

Roztadunek pakietéw z ptytami Izopanel moze odbywac

tekstyl
sie przy uzyciu dzwigu lub wézka widtowego. pasyfexstyine

podktadka dysonansowa

. W przypadku roztadunku przy uzyciu dzwigu nalezy
stosowac pasy tekstylne z podktadkami dystansowymi.
Podktadki dystansowe powinny mieé grubo$é nie ﬁ ﬁ
mniejsza niz 4 cm i wystawaé co najmniej 5 cm z kazdej

strony pakietu. Uktadac¢ je nalezy zaréwno nad jak i pod
pakietem. (rys.1)

Rozstaw paséw tekstylnych w przypadku ptyt o dtugosci
do 6 m nie moze by¢ mniejszy niz 2 m. (rys.2) 7
5cm 5cm

W przypadku ptyt o dtugosci powyzej 6 m rozstaw paséw
tekstylnych nie powinien by¢ wiekszy niz 4 m. Konieczne

jest réwniez zastosowanie belki trawersowej.(rys.3) podkiadka dysonansowa
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W przypadku roztadunku przy uzyciu wézka widtowego -+ Przy roztadunku wézkiem widtowym ptyt o dtugosci ponad

nalezy chroni¢ oktadziny ptyt przed uszkodzeniem 6.0 m nalezy dodatkowo stosowa¢ nasade poszerzajaca
widtami podnosnika (np. naktadkami styropianowymi gr. widty. (rys.5)
1cm).

. Rozstaw widet w przypadku ptyt o dtugosci do 6 m nie
moze byé mniejszy niz 1.5 m. (rys.4)

Stosowanie do roztadunku lin stalowych oraz tancuchéw jest zabronione!
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Ptyty lzopanel nalezy uktadaé na suchym i réwnym
podtozu, na podpérkach, nie mniej niz 20 cm nad
powierzchnia sktadowania. Maksymalna dopuszczalna
wysoko$¢ sktadowania to 2 pakiety. (rys.6)

Ptyty Izopanel nalezy uktada¢ z lekkim spadkiem
uniemozliwiajgcym gromadzenie sie wody deszczowej
pomiedzy ptytami. (rys.7)
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W celu unikniecia uszkodzen mechanicznych ptyty nalezy
podnosi¢ pojedynczo, bez przesuwania ptyt jedna po
drugiej. (rys.8)

rys. 8

Nalezy unikaé¢ dtugotrwatego (ponad dwa tygodnie)
sktadowania ptyt Izopanel na placu budowy.

W przypadku sktadowania ptyt na placu budowy nalezy
je przykry¢ plandeka w celu ochrony przed czynnikami
atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV. Stosowanie
folii z tworzyw sztucznych jest zabronione.

W przypadku, gdy okres sktadowania przekracza dwa
tygodnie, ptyty Izopanel nalezy umiesci¢ w wentylowanym
miejscu, chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych
oraz zapewni¢ swobodny dostep powietrza do wszystkich
warstw.

Nalezy pamieta¢ o usunigciu foli  ochronnej
zabezpieczajgcej oktadziny przed uptywem miesigca od
daty wyprodukowania ptyt.

Nalezy unika¢ chodzenia po pakietach z ptytami.

Nie zastosowanie sie do powyzszej instrukcji wigze sie z utratg gwaranc;ji!



