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PODEJMOWANIE PLYTY Z RDZENIEM MWF Z PAKIETU

1. Podstawowe wytyczne

. Nalezy przestrzegaé zalecen producenta — Izopanel Sp. z 0.0. wymienionych w Instrukcji montazu.

Istotnym kryterium jest ciezar montazowy pojedynczej ptyty — nalezy go wyznacza¢ wg charakterystyk
podanych w Katalogu Technicznym Izopanel.

Podnoszac ptyte nalezy unikaé przeciaggania jej po innych ptytach w pakiecie — ryzyko zarysowania oktadzin
. W ptytach z rdzeniem MWF, strona wewnetrzna oznaczona jest zabarwionga na kolor folig ochronna
Montazysci podejmujacy ptyte powinni zawsze nosi¢ ochronne rekawice.

. Instrukcja montazu oraz Katalog Techniczny dostepne do pobrania pod adresem: http://www.izopanel.pl/
dokumentacja

2. Podejmowanie ptyt z pakietu recznie — ptyty o niewielkim ciezarze jednostkowym.

. Plyty o niewielkim ciezarze jednostkowym mozna podejmowac z pakietu oraz transportowac¢ na miejsce
montazu recznie. Podczas przenoszenia ptyt, nalezy w miare mozliwosci unika¢ chwytania jedynie za gérna
oktadzine, gdyz moze to byé powodem powstania rozwarstwienia migdzy rdzeniem, a oktadzing.

3. Podejmowanie ptyt z pakietu recznie — ptyty o Srednim cigzarze jednostkowym.

. Pierwszym krokiem w proponowanym sposobie podejmowania ptyt z pakietu powinno by¢ niewielkie
podniesienie jednego korica ptyty warstwowej (min. 2 osoby) - rysunek 1.

Podniesienia powinno dokona¢ sie jedynie na wysoko$¢é konieczng do przeciggniecia transportowego
pasa tekstylnego pod dolng powierzchnig podejmowanej ptyty. Pas tekstylny wsuna¢ pod ptyte na
gtebokosé¢ o wartosci zblizonej do okreslonej na rysunku 2. Dodatkowo, w miejscu podwieszenia ptyty na
pasie, nalezy zastosowa¢ podktadki dystansowe np. drewniane, aby unikngé punktowego nacisku pasa na
boczng powierzchnie ptyty w trakcie podnoszenia.

Po umieszczeniu pod ptytg warstwowa transportowych paséw tekstylnych, nalezy zawiesi¢ je na belce
trawersowej (np. z profilu dwuteowego — rysunek 3). Nalezy zwréci¢ uwage, aby pasy na trawersie
podwieszone byty w taki sposéb, aby uniemozliwione zostato ich zsuniecie z belki w trakcie transportu ptyty

na miejsce wbudowania.
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1. Ptyta warstwowa np. IzoRoof MWF 4. Belka trawersowa
2. Tekstylny pas transportowy 5. Ptatew dachowa

3. Podktadka dystansowa 6. Powierzchnia potaci dachowej




4. Podejmowanie ptyt z pakietu — ptyty o duzym cigzarze jednostkowym.

Zalecane jest wykorzystanie specjalistycznych zawiesi podcisnieniowych do ptyt warstwowych
(podnosnikéw prézniowych). Generowana przez przyssawke sita podcisnienia nie powinna przekraczaé
deklarowanej przez producenta ptyt warstwowych wytrzymatosci na rozcigganie okreslonej w Deklaracji
Wrtasciwosci Uzytkowych.

Do podnoszenia ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej zalecanym jest wykorzystanie zawiesia
o podwdjnym obiegu podcisnienia.
Podnos$nik prézniowy powinien by¢ wyposazony w min.:

4 przyssawki roztozone réwnomiernie na podnoszonej ptycie — ptyty L__ = 6m

'max

8 przyssawek roztozonych réwnomiernie na podnoszonej ptycie — ptyty L__ > 6m

‘max

Nie stosowaé zawiesia podci$nieniowego wyposazonego w jedna przyssawke.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé wytycznychizalecen podanych przez dostawce zawiesia podcisnieniowego




